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ALLEGATO      
 
 

PROVE TECNICHE CONTENITORI 
 
 
 

PROVA 1 
Metodo di controllo per sicurezza e forza del manic o 

 
Riempire il contenitore di materiale in modo tale che la massa del contenuto espressa in kg sia 
numericamente uguale al volume massimo del contenitore come indicato dal produttore. 
 
Sospendere il contenitore per mezzo del manico per 1 ora. 
 
Ispezionare il manico e valutarne l'integrità. 
 
 
 

PROVA 2 
Metodo di controllo per la resistenza alla caduta v erticale e la perdita dopo caduta) 

 
Riempire il contenitore con volume d'acqua pari al 3O% del volume massimo come stabilito dal produttore. 
 
Aggiungere materiale non assorbente fino a che la massa non arrivi al 9O%. 
 
Chiudere il contenitore ed attendere 1/2 ora. 
 
Alzare il contenuto da metri O,3O a metri 1. 
 
Rilasciare il contenitore entro un angolo massimo di 2° tra il lato impattante, o bordo, e la superficie 
orizzontale. Ripetere la procedura per tre volte. 
 
Lasciare cadere liberamente il contenitore. 
 
Lasciare il contenitore dove è caduto per 5 minuti. 
 
Esaminare integrità e perdite. 
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PROVA 3 
Metodo di controllo per la resistenza ai danni da r ovesciamento e alla perdita dopo rovesciamento  
 
Riempire il contenitore con un volume d'acqua pari al 3O% del volume massimo del contenitore. 
 
Rovesciarlo sul pavimento e lasciarlo per un’ora. 
 
Verificare eventuale resistenza e perdita di liquido. 
 
 
 

PROVA 4 
Metodo di controllo per sicurezza di aggancio dei d ispositivi di apertura e chiusura)  

 
Eseguire prove 2 e 3 contenitore vuoto. 
 
Ispezionare il contenitore per verificare se vi sono parti staccate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


